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Aciklama

TP600, agik hiicreli yumusak ve esnek poliliretan koplik esasli
banttir. Akrilik bazli ve UV dayanimli bir regine ile emprenye
edilmistir. Regine su iticidir ve yangina karsi koruma saglar.

Montaji kolaylastirmak igin bir tarafi kendinden yapiskanli
onceden sikistirilmis rulolar halinde tedarik edilir. Basingli
yagmur suyuna karsi dayaniklidir. Dis hava sartlarina karsi
dayanikli ve agik veya gizli dograma derzleri igin

uygundur. BBA'dan tam onayli olan iiriin. Hem ingiltere hem
de Avrupa genelinde, test edilmis ve kalitesini ispatlamis bir
triin olarak taninmaktadir. (Sertifika96/3309)

Ambalaj

Renk: Antrasit ve gri TP600
Teknik Bilgi .

Ozellik Standart  Sonug S IS€n B ant
Yapi DIN 4102 B1 (zor alevlenir)

malzemesi
sinifi
Dis hava DIN BG1

kosullarina 18542
dayanim sinifi

Isiiletkenlik ~ DIN52612 A10 < 0,048 W/ mK

degeri TP600, dograma etrafindaki derzler dahil
Su buhari DIN52615 u<100 - _— .
difiizyon direng olmak lzere ¢ok cesitli hareketli derzlerde ve
faktord dig lamalarda kull
Hava  DIN18542  a<10m3/[hm.(daPa)2/3] Iger uygulamatarda kutlanima uygun
gecirgenligi 5 ) emprenye edilmis bir sisen banttir.
Su DIN MPA Hannover tarafindan yapilan bagimsiz denetime
gecirimsizlik 18542/ gore, DIN standardinda belirtilen derz ebatlarinda

DINEN  minimum 600 Pa’lik bir dayanim saglamaktadir.

1027 Temel Faydalar
Klasik yapi Demir, ¢inko, celik, galvaniz ¢elik, alliminyum ve bakir
malzemeleriyle lizerinde gozlemlenen herhangi bir korozyon belirtisi n
uyumluluk yoktur. Beton, gaz beton, tugla, bazi taslar, PVC, e 15 y'l performans garantisi

pleksiglas ve ahsap lzerinde olumsuz etkisi yoktur. . : : = .

Beklenen ~25 yil Siddetli yagmura ve riizgara karsi hava
hizmet 6mri izolasyonu
Performans 15 yillik performans garantisi* . . o
garantisi Nefes alabilir buhar gegirgenligi
Sicaklik -30°Cila +90°C arasi =
dayanimi 600 Pa basinca kadar yagmur dayanimi

Saklama Rulolari yatay sekilde ve orjinal kartonlarinda +1°C ila Isil ve ses yalitimi
+25°C arasi bir sicaklik araliginda, kuru ve dogrudan
glines I1s1gina maruz kalmayacak yerde saklayin.
Genlesmeyi 6nlemek icin kullanimlar arasinda . > . . .
ambalajin agzini tekrar kapatiniz. “i3" Dograma Yalitim Sistemi; 15 yil garantili,

Raf omri Orijinal kapali kutusunda saklandiginda 2 yil A7 R teknolojiye sahip IFT onayll yalltlm
sistemi.” Bu sistem, hava gegirimsizligine
iliskin EnEV gerekliliklerini karsilar.; *Ureticiler
tarafindan belirtilen kosullar altinda. Sadece

*Ureticiler tarafindan belirtilen kosullar altinda. Sadece talep
lizerine, sart ve kosullara uygun olarak dogru tescil belgeleri
temin edildiginde gecerlidir.

talep lizerine, sart ve kosullara uygun olarak

dogru tescil belgeleri temin edildiginde
gecerlidir.




Sisen Bant

Kullanim Kilavuzu

Derzin genisligini ve derzin derinligi belirlenmelidir. Daha
sonra asagidaki tablodan belirlenen derz derinligine uygun
urun secildikten sonra uygulama baslanabilir.

Rulonun ilk baslangicindaki pargasi kesiniz.

Eger T sekilli bir derze monte ediliyorsa, ilk olarak dikey
veya yatay sekilde (bandin gerilmesini 6nlemek igin alttan
liste dogru) uygulanabilir (bkz: Sekil 3). Ancak bir
dograma kasasina uygularken, dikey sizdirmazlik
malzemelerinden once yatay sizdirmazlik malzemeleri
uygulanmalidir (Sekil 1). Dogramalarda, bandin yapiskan
ylizii dograma kasasina dogru olacak sekilde
uygulanmalidir, ancak yapi derzlerinde ¢alisirken
herhangi bir sirada da uygulanabilir. Her iki durumda da
bant gerilmemelidir. Islak veya soguk kosullarda ¢alisma
yaparken, eger bant derz yiizline yapismiyorsa, bandi
genlesene kadar yerinde tutmak igin uygun bir kama
kullanilmalidir. Bandin, derze asgari 2 mm girinti
yapmasini saglayiniz. (Sekil 4)

Monte edilecek bant uzunlugunu hesaplarken fiili baglant
boyuna 20 mm/m ilave edin. Dograma olgiisi yerine,
dograma boslugunu olgmeye dikkat ediniz.

Rulo bitiminde bandin son par¢asini kesiniz. islemi yeni
rulo ile tekrar ederek Sekil 2'de gdsterildigi gibi bir onceki
parcaya bitistiriniz. T sekilli birlesimlerde Sekil 3'te gibi
montaji yapiniz.

Uriin, CWCT (TN41) saha su testinde kullanilacak ise,
asgari 25 mm’lik bir bant genisligi tavsiye ederiz. Bant,
test oncesi, derz igerisinde 7-10 giin alismaya
birakilmalidir.

Dograma ile egimli dis denizlik arasina TP600 monte
edilirken, baglantinin paralel diizlemden sapmasi en fazla
50 olmalidir. TP600, baglantinin “diiz” yiiziine
uygulanmalidir.

Zor erisilen bir derz bosluguna yerlestirilirken ya da alin
veya kose baglantilari olustururken, bir destek ile derze
sokularak, bandin daha isabetli yerlestirilmesi
saglanabilir.

Sekil 1
Koselerde bandin uygulanmasi Not: Kdselerde 10 mm/m
hareket payi i¢in halkalar birakilmali,
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Sekil 2

Hava gegirimsiz derz olusturmak i¢in bandin sikistirilmasi

Sekil 3

Hava gegirimsiz T sekilli birlesmelerde bandin uygulanmasi

Sekil 4
Bant Secimi (a) = bant kalinligs; (b) = bant genisligi, 6rn. 15/8;
15 (b)/8-15(a)

Liitfen dikkate aliniz.

e TP600; durgun suyu veya su yiikiiniin olusabilecegi
noktalar icin uygun degildir (Ornegin;Diiz bir denizlik
izerine monte edilen dogramanin alt bitis detayi olarak)

o Yiksek sicakliklar bandin genislemesini hizlandirirken
diisiik sicakliklar bunu geciktirir. 20°C {izerindeki ortam
sicakliklarinda, bant, dogrudan giines 1s1g1 almayan bir
bolgede serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Bunun igin
ufak bir buzdolabi idealdir.

o Acilmis kutulardaki kalan rulolar yatay durumda
saklanmali ve rulolarin yanal genlesmesini (i¢ ice gegme
etkisi) 6nlemek i¢in agirligr asagi verilmelidir. Agilmis
kutulardaki bantlar saklanirken bandin dis yliziiniin
kapatilmasi mimkdn ise, agikta kalan kenara siva veya
boya gekilebilir. . Mastiklerin uygunlugu test edilmelidir.
Bant, solvent ihtiva eden kimyasallara veya asindirici
kimyasallara temas etmemelidir.



Sisen Bant

Ek not

Uygun derz Derz derinligi/Bant
bosluklarimm (a)  genisligi mm (b)
2 10
3 10
3 20
3-7 10
3-7 15
3-7 20
5-10 10
5-10 15
5-10 20
7-12 15
V=12 20
7-12 25
8-15 15
8-15 20
8-15 30
10-18 20
10-18 25
10-18 30
13-24 20
13-24 25
13-24 30
17-32 30
17-32 35
28-40 40

Saglik + Giivenlik Onlemleri

Bant siparis Rulo
referans no uzunlugu m
10/2 12,5
10/3 10
20/3 10
10/3-7 8
15/3-7 8
20/3-7 8
10/5-10 56
15/5-10 56
20/5-10 56
15/7-12 4,3
20/7-12 4,3
25/7-12 4,3
15/8-15 33
20/8-15 33
30/8-15 33
20/10-18 4,5
25/10-18 4,5
30/10-18 4,5
20/13-24 52
25/13-24 52
30/13-24 52
30/17-32 4
35/17-32 4
40/28-40 2,7

Kullanim dncesinde guvenlik bilgi formu okunmali ve

anlasilmalidir.

Sertifikalar
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tremco illbruck temsilcileri ihtiyag Bu dokiiman Aralik 2016’da hazirlanmis olup, tremco
duyuldugunda iriin se¢cimlerinde teknik destek bu tarihteki glincel teknik bilgi ve =
illbruck

sunmaktadir. Detayli bilgi icin +090 212 438 44 tecriibelerimize dayanmaktadir. tremco

66 numarasini arayabilirsiniz.

Bu dokiimandaki bilgiler genel bilgiler olup
garanti edilemez. Bizim kontroliimiiz disinda

kullanilan malzemelerin, uygulanan yontem ve

sartlarin farkliligi dikkate alinarak siparis
oncesi gerekli testlerin yapilmasi onerilir.

illbruck urinlerin sartnamelerini herhangi bir
zamanda degistirme hakkina sahiptir. Uriin
garanti kosullari tarafimizca belirlenmektedir.
Bu dokiuimandaki bilgilere dayali olarak tremco
illbruck'a sorumluluk yliklenemez.

tremco illbruck Dis Tic. A.S.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235
istanbul-Tiirkiye

2017-02
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